— TUBITAK—

MAM

Rapor no . B.02.1.TBT.5.01.09.00-181.06.03 -2.b 2D R .

Talep eden : N. Onur KURUOGLU ‘
Talep edenin adresi : Inonu Cad.No:2/7 Karaca Apt. Sahrayicedid Kadikéy-istanbul

Ornek : Boya Numunesi Son kullanim tarihi

Ornek sayist A Enstitl drnek kayit no @ Q7/1630/1

Ornegin getirilis sekli  : Elden Kabul tarihi ve saati : 09.07.2007

Kabul anindaki durumu : Uygun ~ Analiz tarihi : 10-17.07.2007

Sahit numune bilgileri : () Musteriye iade ( x ) Sahit numune meveut () Sahit numune alinmamistir

IMKAR Yapi San. ve Tic. Ldt. Stinin 09.07.2007 tarih ve MAM 13682 evrak kayit numarall yazisi ile
gonderdigi cimento esash asfalt kaplama boya numunesi, kumlanmis plaka Gzerine uygulanmis, ASTM D-
4060-01‘a gore Taber (aginma) (Taber disk H 10, agirlik 1000 gr. 1000 devir), ASTM D-522 Metod-A'ya gére

esneme (konik mandrel ile) testleri yapiimis ve sonuglar asagida verilmistir.

SONUCLAR:

Taber Testi (ASTM D 4060-01)
(Taber disk H 10, agirlik 1000 gr, 1000 devir) (KFK* : 300pm) :

Taber Wear Index: 0,15
Esneme Testi (ASTM D 522 Method-A)
(Konik Mandrel ile) (KFK* : 210pm) :

% Esneme: 7,3

Aciklamalar:

* KFK @ Kuru Film Kalinligi

Sorumlu imzalar:

Ul

Gamze Gul AVCI
Basuzman Arastirmaci

f Bu rapor ve sdnugiarl ticaret ve reklam amaglar ile tamamen veya kismen ;ogaﬁﬂamaz veya yayinlanamaz. Ayrica Kamu Kurumlari
disinda higbir firma bu raporu hukuki islemlerde delil olarak kullanamaz.

Raporda (") igaretli analizler akredite edilmistir. N
Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asil (1 asil miisteriye, 1 asil Enstitu arsivine) olarak hazirlanmistir, Sayfa 2/2
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